
 

       
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EINLEITUNG 
 
Core Paste ist eine kremige, radiopake Paste. Dieses Material hat ein breites Anwendungsspektrum. 
 
- Stumpfaufbau - Stiftzementierungen 
- Fraktur / Infraktur ( Wurzel, Zähne ) - Langzeitprovisorium 
- Rezementierung (schlechte Retention) - Auffüllungen von Kronenpulpenkammer 
- Zementierung von parapulpalen Stiften 
 
Benutzen Sie ein Bonding Material bevor Sie Core Paste applizieren. Wir empfehlen  
A.R.T. Bond 
 
VERFAHREN PRÄPARATION DES ZAHNES 
 
• Reinigen und isolieren Sie den Zahn. 
• Entfernen Sie evt. Karies, beschützen Sie die Pulpa mit Kalziumhydroxid und evt.  

Glasionomer ( Geristore ). 
Bei wurzelbehandelten Zähnen, wo ein Stift oder Anker zementiert werden soll, empfehlen wir, 
dass Sie die Oberfläche mit einem Diamanten oder Sandstrahler aufrauhen. 

• Absprühen mit Wasser und gründlich trockenlegen, benutzen Sie z.B. A.R.T. Bond. 
Vorbeugung von Kontaminierung ist wichtig. 
Vergehen mehr als 30 Sekunden zwischen dem Trockenlegen und dem Applizieren 
des Bonders, Core Paste, empfehlen wir erneutes Trockenlegen. 

• Applizieren Sie Dentinbonder. Einige Dentinbonder steigern gleichzeitig die Bindung an die rauhe 
Metalloberfläche. Bei Anwendung von A.R.T. Bond tragen Sie den Bonder auch auf Stift oder 
Anker auf. 

 
ANMERKUNG 
 
Als Neuheit aus der Produktionsfase wurde Core Paste zugeteilt um eine konsequente Abbindezeit 
gewährleisten zu können. Eine Mischung mit Komponeneten aus anderen Verpackungen verursacht 
eine unzuverlässige Abbindezeit.  
Das Mischungsverhältnis von Core Paste ist 1:1, ganz gleich, zu welcher Indikation es benutzt wird.  
 
Die Abbindezeit beträgt ca. 5 Minuten.  
Bei Anwendung von A.R.T. Bond wird die Abbindezeit auf ca. 4 Minuten reduziert. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
APPLIKATION VON CORE PASTE 
 
• Mischen Sie zwei gleich große Portionen Core Paste Katalysator -A- und Core Paste -B- bis Sie 

eine homogene Masse erhalten. (Dauer ca.15-20 Sekunden) 
• Applizieren Sie die Mischung mit einem Plastikinstrument. Bei wurzelbehandelten Zähnen spritzen 

Sie sie mit einer Centric (Hawe-Neos) Spritze in den Wurzelkanal. Setzen Sie den Stift oder Anker 
ein. 

• Ist der Aufbau indiziert, bringen Sie schnell eine Matrize an und füllen Sie sie mit der restlichen 
Core Paste, so dass die Core Paste homogen mit dem Material im Wurzelkanal abbinden kann. 

• Core Paste ist nach 5 Minuten abgebunden und nach 8 Minuten steinhart. 
 
 
ABSCHLIEßEND 
 
Nach 5 Minuten ist Core Paste abgebunden und eine evt. Kronenmatrize kann entfernt werden. 
Wir empfehlen eine Wartezeit von 8 Minuten, bevor Sie einen Abdruck nehmen. 
 
 
AUFBEWAHRUNG 
 
Core Paste nicht Temperaturen von mehr als 24 Grad aussetzen. 
Core Paste nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. 
Core Paste sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden, um eine optimale Haltbarkeit gewährleisten zu 
können. 
Core Paste vor Gebrauch auf Zimmertemperatur bringen. 
Core Paste nicht einfrieren 


